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Manual spravné udrzby
kobercu z pFirodnich vliaken

Koberce z prirodnich materiald, jako je vina, bavina, juta, sisal nebo hedvabi, jsou nejen elegantnim a nad¢asovym
dopliikem interiéru, ale také investici do prirozené krasy, pohodli a dlouhé Zivotnosti. Tyto materialy vSak vyZaduji
specifickou a Setrnou péci, jsou totiz pfirozené nachylnéjsi k poskozeni vlhkosti, mechanickym vlivim i
agresivnimi Cisticimi prostfedky nez syntetické alternativy.

Spravna udrzba je proto zasadni pro zachovani jejich vzhledu, struktury i funkénich vlastnosti. Pfipravili jsme pro
vas prehledny a srozumitelny navod, ktery vdm pomuUZe pecovat o pfirodni koberec tak, aby vam délal radost co
nejdéle.

Spravné umisténi je zaklad

| ta nejpeclivéjsi udrzba nezabrani opotfebeni, pokud je koberec
poloZen v nevhodném prostrfedi. Pfirodni vldkna jsou citlivd na
vlhkost, vyrazné teplotni vykyvy, pfimé slunecni zafeni i intenzivni
zatéz. Do prostor s vyssi vlihkosti, jako jsou koupelny, sklepy nebo
neodvétravané chodby, se pfirodni koberce nehodi, mohou zde
zadrzovat vlhkost, coz vede k deformaci vlaken nebo vzniku plisni.
Stejné tak nejsou idealni do mist s vysokym provozem (napriklad
vstupni haly & frekventované chodby), kde dochazi k rychlému
mechanickému opotfebeni. Pokud si pfejete, aby vam koberec z
prirodnich materiald vydrZel co nejdéle krasny a funkéni, vybirejte
pro né&j klidnéjsi, suché a dobfe vétrané prostory, obyvaci pokoje,
loZnice nebo méné vyuzivané pracovny jsou idealni volbou.



https://www.mujkoberec.cz/2566-prirodni-koberce

Pravidelné vysavani setrné a s rozmyslem

Vysadvani je nejbéznéjsi zplsob, jak udrZovat koberce cisté, ale u
prirodnich materiadl(l je tfeba dbat na spravny postup a vhodné
nastroje. PFirodni vlakna jsou citlivéjSi na mechanické namahani a
nespravné vysavani mdze koberec spiSe poskodit neZ mu prospét.
Frekvence vysavani se doporucuje podle miry zatizeni, v méné
klidné dvakrat. Pozor, vyvarujte se silnych rotacnich kartact nebo
robotickych vysavacu, které mohou vldkna koberce ,vyklepat” nebo
dokonce vytrhavat. To plati zejména pro vinéné koberce, které
prirozené pousti vlakna, silny saci vykon mUze tento proces urychlit a
narusit tak strukturu koberce. Doporucujeme pouZivat klasicky
vysavac s hladkou hubici bez rotacniho kartac€e a s nastavitelnym
vykonem.

Spravna technika vysavani pomUze odstranit prach a necistoty, aniz by
doslo k poskozeni vldkna, a pravé to je u prirodnich kobercl klic.

CiSténi skvrn rychle a etrné

Koberce z prirodnich materidlGi maji vysokou savost a
necistoty se do nich rychle vsadknou. Pravé proto je pfi
vzniku skvrn klicova rychla reakce.

Prvnim krokem je dikladné vysuSeni postiZzeného mista,
idealné pomoci papirovych ubrouskt nebo savého hadriku.
Skvrnu netfete, jen jemné pfritlacujte, abyste zabranili jejimu
rozSifeni do hloubky vlaken.

Pokud skvrna zaschne a nelze ji odstranit Cistou vodou,
doporucujeme sadhnout po Setrném Ccisticim prostfedku,
bud specialné ur¢eném pro pfirodni materialy, nebo po
jemném domacim roztoku (napfiklad voda s trochou octa
nebo jemného mydla). Pfed aplikaci jakéhokoliv pfipravku vSak vzdy nejprve vyzkousSejte jeho Ucinek na méné
viditelIném misté a pouzijte co nejslabsi koncentraci. Pokud nedojde k poskozeni nebo zméné barvy, mizete
pokracovat opatrné dal.

Vyhnéte se pouZiti vétSiho mnoZstvi vody. Nadmérna vihkost mdze narusit strukturu prirodnich vldken,
zpUsobit jejich deformaci nebo dokonce prispét ke vzniku plisni.


https://www.mujkoberec.cz/2276-cistici-prostredky
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Profesionalni €iSténi, kdyZ doméci péce nestaci

Ani pfi pravidelné udrzbé se koberec Casem nevyhne hlubSimu znecisténi, které nelze odstranit bé&Znymi
domacimi prostredky. V takovém pripadé doporucujeme svérit koberec do rukou odbornik(, idealné do Cistirny
specializované na prirodni materidly. Nevhodny cistici proces mlze zpUsobit srazeni vlaken, zménu barvy nebo
deformaci celého koberce. Proto je dlleZité vybirat takové pracovisté, které ma s témito materialy zkuSenosti a
pouziva Setrné, materidlu prizpUsobené technologie. Frekvence takového cisténi zavisi na intenzité pouzivani, ale
obecné se doporucuje zhruba jednou za 2 roky. Diky tomu si koberec uchova svézi vzhled, hygienickou cistotu a
prodlouZi se jeho Zivotnost.

S timhle typem c¢isténi vam radi pomiZeme

Spolupracujeme s ovérenymi specialisty, ktefi maji zkuSenosti s ¢isténim nejriznéjSich materiall a pouzivaji Setrné
technologie prizplsobené konkrétnimu koberci. Postardame se o to, aby se koberec vycistil opravdu do hloubky,
osvéZil barvy, a pfitom si zachoval sv(j tvar i strukturu.

Je to u nas velmi jednoduché. Na nasich webovych strankach www.mujkoberec.cz si naleznete sekci Cisténi.

Pro jednoduchost zde pfimo odkaz: https://www.mujkoberec.cz/content/97-cisteni-kobercu.

Zde naleznete jednoduchy formula¥, ktery vyplnite a zaSlete.

Lze vyuZit i moznost objednani po telefonu: +420 277 000 178.

Chcete si koberec vycistit sami, ale bez ,pokus-omyl“? U nas najdete profesionalni pfipravky, se kterymi bude péce
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Jednoduché navyky, které prodlouZi Zivotnost koberce

Spravna péce o koberec nezacing az ve chvili, kdy se objevi prvni skvrna nebo
opotfebeni. Mnohé problémy Ize predejit diky nékolika jednoduchym
preventivnim krok(m, které napomahaji rovnomérnému zatizeni a ochrané
pfirodnich viaken.

Chrarite koberec pred dlouhodobym vystavenim slune¢nimu zafeni, mlze to
zpUsobit blednuti a kifehnuti viaken, zejména u viny a hedvabi. Pokud je koberec
umistén pobliz okna, je idealni pouZivat zaclony, rolety nebo jinou stinici techniku.

PouZivejte kvalitni protiskluzovou podloZku pod koberec, kterd nejen zamezi
nezadoucimu posouvani, ale zaroven snizuje mechanické namahani vlaken, tlumi
dopad chlize a brani predcasnému opotifebeni spodni vrstvy koberce. Zvlast u
tencich typU z juty, baviny nebo hedvabi je podloZka vysoce doporucovana.

Koberec pravidelné otacejte, pokud je umistén v prostoru, kde dochazi k
jednostrannému zatézovani (napr. u pohovky, pod jidelnim stolem nebo v chodbé),
doporucujeme ho jednou za nékolik mésicl otocit. PomulZe to rovnomérné rozloZit opotrebeni a predejit
viditelnym proslaplm ¢i zménam barvy jen na jedné strané.

PFi koupi koberce doporucujeme aplikovat impregnaci na koberce a po néjaké dobé ji opét obnovit. Impregnace
zamezuje rychlému praniku tekutin do vldkna koberce a pfi rychlém vycisténi nejsou na koberci znamky
znecisténi. U nas si tuto moZnost mUlzete zvolit u koberce (Pozn. u nékterych typl materidld tuto moznost
nedoporucujeme). Pokud mate koberec uz doma, je moznost si zakoupit Aladin Impregnator s Nano impregnaci
500 ml. Vice informaci si mUZete precist na Aladinové blogu.

Diky témto jednoduchym kroklim muzete vyznamné prodlouzit Zivotnost i vzhled svého koberce a sniZit potiebu
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Specialni idrzba podle materiall
Kazdy prirodni material ma sva specifika, na ktera je tfeba pfi udrzbé brat ohled.

VInéné koberce jsou odolné, pruzné a pfirozené odpuzuji necistoty, ale také prirozené pousti vlakna, zejména na
zaCatku. Pouzivejte vysavac bez rotacniho kartale a s nastavitelnym vykonem, abyste neposkodili strukturu
vldken. Vyhnéte se nadmérné vihkosti, vina Spatné schne a muUZe zapachat nebo plesnivét. PFi ¢iSténi skvrn
pouzivejte vlaznou vodu a jemné prostfedky. Nikdy nepouzivejte horkou vodu nebo bélidla.

Juta a sisal jsou rostlinné materialy, které jsou velmi savé a citlivé na vlhkost, pfi styku s vodou mohou ztvrdnout
nebo zmeénit tvar. Skvrny vzdy feSte ihned, pouze suchym nebo mirné vihkym hadfikem. NepouZivejte pénivé
Cistici prostfedky ani parni Cistice. Idealni jsou suché metody CiSténi (napf. praskové Cistice).

Bavinéné koberce Ize obvykle snadno udrzovat, ale rychleji se Spini. Mnohé mensi koberce Ize prat v ruce nebo
v pracce (vzdy dle Stitku). PFi ru€nim ¢iSténi se vyhnéte dlouhodobému promoceni, viakna mohou ztvrdnout nebo
se srazit. Rychle schne, ale doporucujeme susit ve stinu, nikoli na pfimém slunci.

Koberce z hedvabi jsou velmi jemné a luxusni, ale zaroven velmi citlivé na necistoty a maji vysokou absorpci
vlhkosti. Nevysavejte je silnym vykonem ani kartdCem, idealni je jemné cisténi ru¢né nebo profesionalné. Silné
skvrny necistéte sami, doporucuje se rovnou kontaktovat specializovanou ¢istirnu. Dlouhodobému vystaveni
pfimému slunecnimu svétlu koberce velmi rychle blednou a kfehnou.

Viskdza je polosynteticky material vyrabény z pfirodnich celulézovych vlaken. Ma hedvabny vzhled, ale je citliva
na vlhkost, voda zanechava skvrny a vlakna mohou ztratit lesk. Koberce nevysavejte kartacem, pouzivejte jemné
prisluSenstvi. V pfipadé skvrn pouZivejte co nejméné tekutin a vzdy vyzkousSejte Cistici prostfedek na méné
viditelIném misté.

Produkty z kokosového vldkna jsou hrubé a velmi odolné, idealni pro vstupni prostory. Cisti se snadno, suchou
cestou pomoci vysavace bez kartace nebo suchou pénou.

Pro vice typt zamifte na Aladin(v blog: Jak se starat o koberec a spravné ho vycistit?

Spravna péce a pravidelné cisténi jsou klicem k tomu, aby vas
koberec vypadal dlouhodobé skvéle a plnil svou funkci po
mnoho let.
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